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Актуальність теми дисертаційної роботи

Загострення проблеми профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями потребує необхідності розробки нових бактерицидних і бактеріостатичних препаратів, широкі можливості вирішення якої надає саме нанонаука. Внаслідок стрімкого розвитку нанотехнологій зростають можливості застосування наноматеріалів у всіх сферах діяльності людини. Як відомо, при переході  більшості металів у нанодисперсний стан спостерігається зміна механічних, електричних, магнітних, оптичних, хімічних та біологічних властивостей. 
У зв'язку з цим, питання безпеки наноматеріалів для здоров'я людини набуває особливого значення. Так, вже вивчаються наночастки металів з антимікробною активністю, по відношенню до яких  мікроорганізми не володіють механізмом утворення антимікробної стійкості. Серед таких металів перше місце справедливо посідає наносрібло, яке має надзвичайний антимікробний спектр.
  Поступово з вивченням властивостей наночасток дослідники все частіше звертаються до створення нових нанопрепаратів, наноречовин, нанокомпозитів, що і стало головним завданням і об'єктом дійстного дослідження. 
Враховуючи вищевикладене, дисертаційна робота Романенко Людмили Іванівни присвячена актуальній гігієнічній проблемі, є своєчасною та доцільною. 

Особистий внесок здобувача у виконання роботи

Після знайомства з наданими матеріалами (дисертація, автореферат, публікації) та роботи з дисертанткою встановлено, що автором сумісно з керівником обґрунтовано доцільність роботи, самостійно проведено патентно-ліцензійний пошук та аналіз наукової літератури за даною проблемою, визначено мету та задачі досліджень, обрано методики досліджень, проведено планування експериментів та їх виконання в повному обсязі, здійснено аналіз та узагальнення отриманих результатів, сформульовано висновки.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій
Поставлені мета і задачі ретельно обґрунтовані патентним пошуком і аргументовані даними аналітичного огляду літератури. 

Про доцільність  та високий рівень дисертаційної роботи свідчить те, що вона є частиною комплексних досліджень, виконаних в ДУ"Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва", проведених автором у рамках планової науково-дослідної роботи "Наукове обґрунтування ефективності антимікробної дії наноматеріалів в композиційних системах" (ДР0112U001051), у якій дисертантка була відповідальним виконавцем. Такий комплексний підхід дозволив авторці чітко сформулювати мету та конкретні логічно пов'язані завдання та успішно виконати гігієнічну оцінку ефективності антимікробної дії композитів з наночастками срібла.
В основу дизайну дисертаційного дослідження пошукач поклала власну гіпотезу щодо більш високої ефективності антимікробної дії композитів з наночастками срібла і міді, отриманих різними методами - променевої конденсації і термічного відновлення з вірогідністю наявності синергізму складових у антимікробних ефектах.
Задля наукового доказу висунутої гіпотези дисертантка застосувала на мій погляд сучасні високочутливі та адекватні меті і завданням методи досліджень, а саме: мікробіологічні, фізичні, хіміко-аналітичні, гігієнічні, математичні і статистичні.

Достовірність результатів ґрунтується на достатній кількості серій та досліджень для отримання репрезентативних даних – 1852 експериментальних досліджень у 27 серіях спостережень.

Висновки, отримані авторкою, чітко випливають із отриманих результатів та матеріалів роботи, логічні, науково та об’єктивно обґрунтовані, містять необхідну наукову новизну і мають суттєве практичне значення.
Наукова новизна отриманих результатів

Привертає увагу наукова новизна виконаних досліджень, у яких була вперше в Україні проведена всебічна оцінка антимікробних властивостей композитів з різними сполуками на основі наночасток металів, отриманих трьома методами: диспергованих за допомогою модуля плазмового диспергування, методом електронно-променевої конденсації металевого срібла у вакуумі та термічного відновлення  іонів срібла  та/або міді на поверхні бавовняних тканин. В результатах доведена ефективність мікробіологічних методів дослідження антимікробної активності модифікації наночастин срібла та композитів на їх основі, визначений біоефект синергізма з антибіотиками, встановлено антимікробну активність бавовняних тканин, імпрегнованих наносріблом та наноміддю і визначений високий антимікробний ефект композиту наносрібла на основі каоліну.
Практичне значення результатів дослідження

Результати досліджень дисертаційної роботи мають практичне значення, оскільки можуть бути використані фармакологами, гігієністами, мікробіологами та іншими фахівцями, які працюють в галузі нанотехнологій, з метою впровадження антимікробних композитів в якості антисептичних речовин в різноманітних формах, лікарських засобів, перев'язувального матеріалу, одягу для медичного персоналу, пакувального матеріалу тощо.
За матеріалами дисертації розроблено три деклараційні патенти на корисну модель стосовно способів отримання бактерицидних матеріалів та інформаційний лист"Метод контролю антимікробної активності розчинів з наночастками срібла" (м.Київ, 2015р.), які підтверджують суттєвість запропонованих  та науково обґрунтованих практичних пропозицій автора.
В цілому теоретичні результати і практичні розробки дисертантки мають достатній рівень  та обсяг впровадження в музеї патогенних для людини мікроорганізмів ДУ"Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України" і в навчальний процес ряду провідних медичних закладів нашої країни. Разом з тим, апробація результатів з актуальної проблеми нанонауки досить обмежено представлена лише на трьох конференціях та двох семінарах.
Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, із яких: 5 - у наукових періодичних фахових виданнях України,  1- у наукових фахових виданнях інших країн, 11 - у матеріалах та тезах науково - практичних конференцій. Матеріали дисертації також відбиті у 3 деклараційних патентах та інформаційному листі. 
Загалом рівень викладення основного змісту дисертації в опублікованих працях, в тому числі у наукових фахових виданнях, цілком відповідає загальноприйнятим вимогам та об'єктивно віддзеркалює головні наукові положення, які виносяться на офіційний захист.
Автореферат дисертації, стиль написання якого та форма подання цілком відповідають загальним вимогам, об'єктивно і повно відображає зміст та головні результати дисертаційної роботи. Слід визначити і повну ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. 
            Оцінка змісту дисертації та її завершеності
Дисертація написана українською мовою, легко читається і сприймається.  Стосовно структури та обсягу дисертації, то необхідні вимоги дотримані повною мірою. Робота викладена на 130 сторінках при обсязі основного тексту - 114 сторінок, ілюстрована 40 таблицями, 12 рисунками. Дисертація складається із вступу, огляду літератури , розділу з  матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, обговорення результатів, висновків та переліку літературних джерел, у якому 150 посилань, з них - 45 кирилицею і 105 - латиною.
У вступі здобувач обґрунтувала актуальність проблеми, якій присвячена дисертаційна робота, визначила головну мету, об'єкт та предмет дослідження, розкрила наукову новизну і практичне значення результатів, їх впровадження, апробацію та віддзеркалена у публікаціях в науковій періодиці.
Перший розділ присвячено аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури на тему антимікробної активності НЧ Ag металів та їх антимікробної активності у складі композитів із різними компонентами. Авторкою логічно обміркована послідовність аналізу літератури, що надало їй  можливість окреслити невирішені напрямки проблеми як основу необхідності проведення власних досліджень. Огляд літератури завершується узагальненням матеріалу, висвітленням невирішених аспектів проблеми, які в цілому сприяли формулюванню мети та завдань досліджень. 
Але, хочу підкреслити, що у розділі все ж  таки недостатньо представлена аргументація доцільності дійсних досліджень, хоч всі підстави для цього в розділі є.
В другому розділі описано об'єкти досліджень (композити, компоненти композитів) та  наведено методи мікробіологічних, фізичних і математичних  досліджень. Оцінюючи цей розділ, слід відзначити, що програмно-цільова структура та дизайн виконання дисертаційної роботи, вибір і застосування комплексу обраних методів і методик в цілому відповідає сучасним вимогам та адекватна поставленим завданням. Різнопланові методи, що застосовувалися,  а також достатній обсяг виконаних досліджень, дозволили авторці отримати репрезентативні результати, що підтверджується сучасними математичними методами моделювання і багатовимірного статистичного аналізу.
Разом з тим, хочу відзначити, що на мій погляд має місце недостатнє обґрунтування вибору концентрацій розчинів антибіотиків і покрокового підходу до них, а також відсутність літературних посилань на деякі методи дослідження, які були застосовані в роботі. 
В третьому розділі дисертанткою проведено порівняння ефективності мікробіологічних методів. Серед вивчених методів найбільш прийнятним виявився суспензійний метод, на підставі якого була проведена оцінка антимікробної  активності композиційних систем. 

Отримані в дисертаційній роботі результати досліджень підтвердили можливість створення унікальних за комбінованою дією композитів на основі наночасток срібла. В експерименті, за рахунок застосування колоїдного розчину «Срібний щит-1000» у комбінації з антибіотиком «Цефазолін», в чотири рази знизилася його МБК при збереженні всіх бактерицидних властивостей. Поєднання антибіотика з наносріблом дозволило отримати композит, сукупна бактерицидна дія якого  вища, ніж сума його складових компонентів, що вказує на явище синергізму. 
Оцінюючи цілком позитивно даний розділ, хочу зазначити, що таблиці 3.11; 3.12; 3.16 потребують доопрацювання, термін"спільна дія" слід замін ти на "поєднана дія" у відповідності із  методичною термінологією, у висновках біоефект синергізму непереконливо представлений, а  також не наведені концентрації бактерицидної дії композита.
В четвертому розділі представлені результати вивчення антимікробної активності  імпрегнованих наночастками срібла та міді бавовняних тканин, отриманих економічним методом термообробки. 
Проведені вперше дослідження виявили високу антимікробну активність до тест-мікроорганізмів S.aureus, E.coli,  P. аeruginosa та C. аlbicans. Довготривале зберігання та автоматичне прання  тканин не знижало бактерицидний ефект що, на думку дисертантки,  дозволяє рекомендувати їх для впровадження  в медицині як багаторазового антимікробного матеріалу. 
Разом з тим, в даному розділі не наведені літературні посилання на застосовані методи імпрегнації бавовняних тканин або установа, що їх розробила у сумісних дослідженнях. Окрім цього потребує доопрацювання табл.4.1; рис.4.1.
Висновки розділу неповні і не відповідають отриманим результатам.
П'ятий розділ дисертації стосується розробки композиту з наночастками срібла на мінеральній основі.  В наш час все більше дослідників звертаються до наноконструювання композитів з природніми матеріалами. Дисертантом обґрунтовано використання препарату з каоліна «Кремневіту» у якості носія наночасток срібла. Каолін оброблено авторським методом, що дозволило знизити такі небажані домішки, як гідрослюда та кварц. Саме це суттєво відрізняє «Кремневіт» від фармацевтичної білої глини, яка дозволена до використання всіма фармакопеями. 
Комплекс виконаних дисертантом  досліджень щодо композиту на основі „Кремневіта” та наносрібла, отриманого методом випаровування і конденсації металевого срібла у вакуумі, дозволив оцінити його переваги, а саме,  високу антимікробну активність у поєднанні з високими сорбційними властивостями до грампозитивних та грамнегативних умовнопатогенних мікроорганізмів і стабільність отриманої структури. 
У даному ключовому, на мій погляд розділі з точки зору доказової бази робочої гіпотези даного наукового дослідження, все ж-таки представлений спрощений варіант поєднаної дії і синергізм, що потребує розширення подання отриманих результатів з означенням величин ефективних концентрацій композитів.
Загальні висновки по дисертації відповідають її змісту, що дозволило дати оцінку і переваги антимікробної активності композитів на основі НЧ, отриманих трьома методами. Конкретно і стисло висвітлюються основні наукові результати. Але вважаю, що має місце деяка невідповідність окремих висновків поставленим завданням, математичну модель належить розкрити більш повно, а у 7 висновку слід розширити гігієнічну значущість антимікробної дії композитів.
Наведені зауваження та пропозиції зовсім не зменшують наукову цінність рецензуємої дисертації, вони обговорені з її автором та практично всі враховані при заключному доопрацюванні роботи. В цілому робота Романенко Л.І. має класичну для подібних дисертаційних досліджень структуру, викладена літературно грамотно, державною мовою, з цілком логічним і доцільним виростанням наукової термінології та лексики, представлення матеріалів повною мірою відповідає меті, завданням і програмі виконаних досліджень. Стиль викладення дисертації також цілком відповідає сучасним вимогам до робот, які подаються на здобуття наукових ступенів.
Після аналізу дисертаційної роботи з’явились деякі дискусійні питання, 
на які хотілося б одержати відповіді, як необхідний елемент творчих дебатів на захисті дисертації:
1. Чим, на Ваш погляд, обумовлено  механізм синергічної дії наночасток срібла у вигляді концентрованого колоїдного розчину у гліцерині «Срібний щит-1000» та антибіотиків, зазначених  в дисертаційній роботі?

2. Чому при створенні композиту методом електронно-променевої конденсації наносрібла  у вакуумі,  носієм  наночасток було обрано «Кремневіт», а не  якийсь інший сорбент мінеральної природи?

3. Чому ступінь сорбційної активності «Кремневіту» по відношенню до органічних сполук визначали тільки методом перманганатної окислюваності, а не біхроматної окиснюваності також?
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HOBI  HAyKOBO-OGIPYHTOBAHI Pe3yNSTaTH, WO BMPILIYIOTH BAKIMBE HayKope
3aBIAHNA WO TirieHiuHOT OUiHKH aTHMIKpOGHOT Ail KoMmOIMTIB Ha ocHOBi
HAHOUACTOK CPI6Ta Ta Mizi.
3a aktyabiicrio 0GpaHOi Tem Auceprauii, cTyneHem oGIpyHTOBaHOCTI
HAYKOBHX TOTOKeHb, BHCHOBKIS | peKoeHpauif, HAYKOBOIO  HOBM3NONO,
NDAKTHYHMM 3HAYEHHSM Ta MOBHOTOIO BHKIAly B ONYGAIKOBAHKX NPALAX
anceprauiiina poSora Powarierko JLL. winkom pianosizac «[Topaaky npeyvKenis
HAYKOBHX CTYNeHiB | DHCBOCHHS BMEHOTO 3BAHHS CTAPUIOTO  HAYKOBOTO
crinpoGiTHiKay, saTsepKeHoro nocrarosoio Kainery Minicrpis Yxpainn No 567
5ia 24072013 p. Ta Ne 636 wix 19.08.2015 p. woso Aceprauii Ha 3206yTTA
HayKOBOTO CTYTIeHs KAHAWIATA HAyK, a i aBTOp FiAHMil NIPHCY/UKCHHA HayKOBOTO
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npodecilina natororis.
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